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CERTIFICAT D'ANALYSE 2.2 SELON ISO 10474:2013

9001974-24.08.18  435445-007

ANTELIS,LEUDELANGE 59003639Aut.du doc.  Org. réception Client No. Produit

DF TOLES FORTES
ANTELIS,LEUDELANGEDestinataire No.

Y44Désign. acier

DH-F65-C:16Prescriptions

supplément.

Dillinger France
Port 3032
3032 rue du Comte Jean - CS 56317
F-59379 Dunkerque Cedex 1 - FRANCE
Service Qualité-EssaisPOISSONNETMarque du

27.08.18 CD  1producteur

B01-B99 Description du produit

du produitde pièces coulée

A09
Numéro d'article du client

B14 B08 B09 B10
Poste Nombre Epaisseur Largeur

B11

No.
Longueur

B12
Masse
théorique

B04
Etat de livraison

B07.2
No. de

MM KG

03      1    30,00   x 2450       x  6000          3462  U              457076     59003639
***     1                                          3462  Masse effective: 3500 KG

B06 Marquage du produit
POSTE NO.: 03
DESIGNATION DE L'ACIER Y44
NO. DE COULEE / SIGLE DU PRODUCTEUR / NO. TOLE MERE

C70-C99 Composition chimique % - Analyse sur coulée
B07.2
Coulée

C70
C SI MN P S AL CU MO NI CR V NB TI

457076      Y      0,055   0,175   1,770   0,016   0,0007  0,032   0,028   0,005   0,028   0,041   0,002   0,041   0,018

D01 Marquage et identification, aspect de surface, forme et caractéristiques dimensionnelles 
POSTE NO.: 03
CONTROLE DE MARQUAGE, SURFACE, FORME ET DIMENSIONS: LES RESULTATS REPONDENT AUX EXIGENCES.
SURFACE             SELON DH-F65-C:16
EPAISSEUR           SELON EN-10029:10-A
LONGUEUR ET LARGEUR SELON DH-F65-C:16
PLANEITE            SELON EN-10029:10-T4L

  1

A04 Z01/Z02/Z03 Nous attestons que les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande.

Date


